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Prufprotokoll: Druckprufung / Unterlegplatten
Test protocol: Pressure test / Packing plates

Parameter / Parameters:

Kunde . Harpun Vertreibsgesellschaft mbH

Prifer . Hochschule Rosenheim / Zentrallabor flir Werkstoffpriifung / Maximilian Katona

Art und Bezeichnung : Kunstoff-Unterlegplatten f. konstr. Holzbau / Plastic packing plates f. timber construction
Probentyp : Mini-Quickfix

Bemerkung . Prifung bis 2t/ Testingupto 2t

Maschinendaten

200 kN Kraftmessdose / Load cell
Traversenwegaufnehmer / Crosshead travel encoder

Ergebnis / Result:
Probenbezeichnung lo bo ho |dL bei Fmax
Legende| Nr mm mm mm mm
I Blau / Blue 50,0 | 38,0 1,0 0,4
I 2 Weilk / White | 50,0 | 38,0 | 2,0 0,5
I S Rot/Red | 50,0 | 380 | 3,0 0,7
s 4 Schwarz / Black 50,0 | 38,0 4,0 0,9
Bl S5 Griin / Green 50,0 | 38,0 5,0 0,8
. 6 Gelb/Yellow | 50,0 | 38,0 | 10,0 1,6
Kurvengrafik / Curve graphic:
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Verformung (Displacement) in mm
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